
Rikasteiden, metallien, mineraalien ja vuolukiven tuotantoluvut (tonnia / v)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomessa tuotetut metallimalmirikasteet
Rikkirikaste 461 341 512 131 485 780 565 204 383 901 584 085 804 884 909 299 994 155 1 035 637
Kromirikaste 571 100 548 713 556 101 613 544 246 818 598 000 692 527 425 217 981 752 1 034 750
Nikkelirikaste 39 854 40 474 44 824 43 038 11 413 43 151 87 974 99 089 137 911 126 801
Sinkkirikaste 74 369 66 327 71 812 52 518 56 197 95 305 91 196 89 026 72 910 77 425
Kuparirikaste 51 319 44 663 46 325 46 096 50 876 50 709 48 668 104 393 145 758 163 016
Kobolttirikaste 117 819 76 210 51 258
Metallit ja metallurgiset tuotteet (osa raaka-aineista Suomen ulkopuolelta)
Teräsaihiot (sis. jaloteräsaihiot) 4 738 446 5 053 714 4 430 726 4 416 792 3 066 000 4 029 000 3 989 000 3 759 000 3 517 000 3 808 000  
Rauta 3 056 165 3 157 894 2 915 130 2 942 946 .. .. .. .. .. ..
Ferrokromi 234 881 243 350 242 000 234 000 123 000 238 000 231 405 228 744 433 677 441 292
Sinkki 281 904 282 238 305 543 297 722 295 049 307 144 307 352 314 742 311 686 302 024
Katodikupari 132 126 137 961 109 870 131 249 105 411 120 528 124 360 129 256 135 840 146 542
Nikkelituotteet (t Ni) 39 159 47 469 55 000 51 963 41 556 49 772 49 823 46 275 44 498 42 750
Kobolttituotteet (t Co) 8 171 8 582 9 173 9 645 8 970 9 429 10 627 10 562 10 798 12 551
Germaniumtuotteet (t Ge) 12 12 16 17 17
Elohopea (kg) 34 200 22 820 45 000 33 120 6 210 9 000 − − − −
Hopea (kg) 47 462 50 843 44 895 69 906 70 062 64 596 73 081 128 200 100 890 142 360
Seleeni (kg) 65 675 70 458 52 171 64 730 59 040 73 130 85 663 92 769 72 459 93 682
Kulta (kg) 3 747 5 292 4 261 4 148 5 749 7 628 8 461 10 886 9 981 9 385
Jalometallien kotimainen kaivostuotanto
Kulta (kg) 1 303 1 326 1 479 1 368 3 996 5 896 6 674 9 100 8 660 8 085
Hopea (kg) 12 647 10 422 11 720 11 258 11 721 11 020 11 160 10 479 14 226 12 830
Platina (kg) .. .. .. .. .. .. .. 429 946 1 060
Palladium (kg) .. .. .. .. .. .. .. 379 766 808
Mineraalit, mineraalirikasteet ja kivituotteet
Apatiitti 822 987 857 922 830 989 780 000 658 347 817 289 869 694 858 005 877 189 946 234
Talkki 508 169 547 146 535 882 527 686 375 302 419 345 429 494 396 332 361 840 380 821
Magnesiittihiekka − − − − − − − − − 12 276
Kvartsi 194 070 169 322 232 295 224 152 154 689 160 545 153 159 111 183 90 131 87 903
Vuorivillakivi 224 016 215 853 352 301 230 444 145 665 161 734 223 584 188 896 226 926 122 822
Maasälpä 42 783 43 187 48 980 45 250 23 120 28 013 26 292 43 124 47 636 46 233
Vuolukivituotteet 39 684 50 282 41 795 50 323 30 953 31 930 28 827 27 708 23 062 20 369
Kiillerikaste 9 473 8 097 11 449 10 706 7 855 13 809 12 896 12 112 11 244 11 973
Biotiitti raaka-ainekäyttöön 59 381 62 959 57 720 57 661 53 860 37 850 31 504 27 493 42 150 41 997
Yhtiöiden pyynnöstä osa tiedoista on jätetty julkaisematta
..  Tieto ei käytettävissä
− Ei tuotannossa
Lähde: Tukes, GTK, TEM
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